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試験の概要

チェーンの引張破断荷重や耐切断性を評価いたします。

大小チェーン類の強度特性・耐切断性評価

Cat.No 3S3J-158-00-140107

船舶、港湾施設などで用いられている溶接アンカーチェーンの引張試験を行いチェーンの破断強度を測定したり、JIS F 3303
（フラッシュバット溶接アンカーチェーン）に規定されている耐切断性の評価をお引き受けいたします。

その他の測定・試験

チェーンの断面組織や硬度の測定・試験についてもお引き受けいたします。

試験事例

● 耐切断性

チェーンの呼び径からJIS F 3303に規定された方法で試験荷重を決定し、その荷重を数秒加えた後除荷して耐切断性を評価
いたします。
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除荷後、チェーン長さを測定します。

除荷
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